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BAB IX 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

IX.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan kegiatan kerja praktek yang telah dilakukan oleh penulis selama 

2 bulan tersebut, adapun beberapa poin yang dapat disimpulkan yakni sebagai 

berikut: 

1. PT. Untung Bersama Sejahtera merupakan salah satu pabrik perhiasan  

emas yang cukup besar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1981 dan 

berlokasi di Kenjeran, Surabaya. 

2. PT. UBS memproduksi berbagai macam bentuk perhiasan, seperti kalung, 

gelang, cincin, dan anting-anting yang didesain secara inovatif. 

3. Pengendalian kualitas produk dilakukan dengan pengukuran fisik seperti 

berat, warna, bentuk. 

Adapun beberapa hal yang dapat disimpulkan sehubungan dengan penelitian 

yang dilakukan untuk memenuhi tujuan khusus pada kegiatan kerja praktek ini, yakni 

sebagai berikut : 

1. Rhodium padat dapat larut dalam pelarut asam klorida dengan bantuan 

elektrolisa pada kondisi operasi 60
o
C. 

2. Metode pelarutan garam basa rhodium belum cocok diaplikasikan untuk 

limbah padat menjadi larutan sepuh rhodium sulfat. 

3. Metode adsorpsi-desorpsi mampu menghasilkan larutan rhodium sulfat 

dengan kandungan ion klorida lebih sedikit yakni 30,63 g/L dibandingkan 

dengan kandungan ion klorida dalam larutan rhodium sulfat metode 

pelarutan garam basa sebesar 175,86 g/L. 

 

IX.2. Saran 

Berdasarkan capaian hasil dari penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan 

saran untuk pengembangan metode pengolahan dengan harapan peningkatan hasil 

kualitas larutan rhodium sulfat, yakni dituliskan dalam poin-poin berikut: 

1. Perlu dipelajari jenis-jenis partikel adsorben, sehingga dapat 

dibandingkan mana yang paling baik untuk penyerapan dan pelepasan  
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rhodium secara selektif. 

2. Perlu dipelajari modifikasi permukaan partikel-partikel adsorben yang 

lebih baik untuk penyerapan selektif rhodium. 
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