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ABSTRAK 

Bata beton (paving block) adalah suatu komposisi bahan bangunan 

yang dibuat dari campuran semen portland atau bahan perekat hidrolis 

sejenisnya, air dan agregat dengan atau  tanpa bahan tambahan lainnya yang 

tidak mengurangi mutu bata beton itu. penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui nilai optimum level dan responnya, serta mengetahui model 

optimum antara faktor-faktor yang mempengaruhi kuat tekan paving block 

berdasarkan metode response surface. Response surface merupakan 

gabungan dari teknik matematika dan statistika yang digunakan dalam 

pemodelan dan analisis, serta variabel yang diamati dalam percobaan 

mempengaruhi respon. Metode response surface bertujuan untuk 

mengoptimalkan respon. Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan 

dengan menggunakan metode response surface didapatkan nilai level dan 

respon optimum dari faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kuat tekan 

paving block dengan komposisi semen(X1) sebesar 1,94 Kg, abu batu (X2) 

sebesar 29,6 Kg dan pasir (X3) sebesar 2,2 Kg dan air sebanyak ± 3 liter 

diperoleh nilai kuat tekan optimum sebesar 392Kg/Cm
2
. Dengan umur 

paving 28 hari, serta pengujian dilakukan di lab beton dan bangunan ITS 

Surabaya. Model optimum antara faktor-faktor yang mempengaruhi nilai 

kuat tekan paving block adalah sebagai berikut : 

 

Y = 389,83 – 5,15 X1 + 5,06 X2+ 5,43 X3 -  10,55 X1
2
 – 6,77 X2

2
 – 7,68 X3

2 
 

 

Kata kunci : response surface, paving block, optimasi, kuat tekan 
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