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BAB VI 

KESIMPULAN dan SARAN 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil perhitungan dan pengolahan data, dapat 

ditarik kesimpulan yaitu : 

1. Berdasarkan hasil analisa dengan mengggunakan metode 

response surface didapatkan nilai level dan respon optimum 

dari faktor-faktor yang mempengaruhi kuat tekan paving 

block yaitu, semen(X1) sebesar 1,94 Kg, abu batu (X2) 

sebesar 29,6 Kg dan pasir (X3) sebesar 2,2 Kg dan air 

sebanyak ± 3 liter diperoleh nilai kuat tekan optimum sebesar 

392Kg/Cm
2
. 

2. Berdasarkan hasil dari analisa menggunakan metode response 

surface didapatkan model optimum antara faktor-faktor yang 

mempengaruhi kuat tekan paving block sebagai berikut : 

Y = 389,83 – 5,15 X1 + 5,06 X2+ 5,43 X3 -  10,55 X1
2
 – 

6,77X2
2
 – 7,68 X3
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